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Darstellung
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Giiltigkeit
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Die Prufung des Warmedurch-
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1 Gegenstand
11 Probekorperbeschreibung
Produkt Kunststoffprofil, Profilkombination: Fligel- / Blendrah-
men
Hersteller aluplast GmbH
Herstelldatum Oktober 2005
Produktbezeichnung / Systemname IDEAL 5000
Material PVC- U/ weil}
Blendrahmen
Querschnitt (B x D) 80 mm x 70 mm
Profilnummer Art.-Nr. 150003
Aussteifungsprofil-Nummer Art.-Nr. 229113
Flugelrahmen
Querschnitt (B x D) 77 mm x 79 mm
Profilnummer Art.-Nr. 150485
Aussteifungsprofil-Nummer --
Materialdaten im Aussteifungsbereich
Aussteifung
Material Stahl / verzinkt
Einlage -
Material --
Warmeleitfahigkeit --
Geometrische Merkmale der Aussteifung
Ansichtsbreite der Aussteifungen b, 30 mm
Zusiatzliche geometrische Merkmale
Ansichtsbreite Profil bzw. Kombination B 119 mm
Verhaltnis Xb,,,. /B 0,25
Fillung
Dicke des Dammpaneels (Flllung) d, 24 mm
Einbautiefe Dammpaneel im Falz b, 17 mm
Besonderheiten Falzgrundverklebung (,1-Komponenten Polyurethan-

kleber”) im Glasfalz

Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben und Angaben zu Materialeigenschaften
sind Angaben des Auftraggebers.

1.2 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieRlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merk-
male Uberprift. Die Darstellungen basieren auf Unterlagen des Auftraggebers.
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119

80

Bild 1 Darstellung

2 Durchfiihrung

21 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber

Lange

Anzahl
Anlieferung
Registriernummer

2.2 Verfahren

Grundlagen
EN 12412-2 : 2003-07

Randbedingungen
Abweichung

1480

4

05. Oktober 2005 durch den Auftraggeber
19055

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren und Ab-
schlliissen - Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizien-
ten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 2: Rahmen

Entsprechen den Normforderungen

Es gibt folgende Abweichungen zum Prifverfahren bzw. den
Prifbedingungen: Die Einbautiefe des Dammpaneels betragt
17 mm.
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2.3 Priifmittel
Geregelter Heizkasten Geratenummer: 22762
Aulenabmessungen Breite 3 m, Héhe 3 m, Tiefe 2,3 m
Emissionsgrad der Innen-
flachen & =0,95
Position des Probekérpers vertikal
Richtung des Warmestroms horizontal
Messfuhleranordnung entsprechend EN 12412-2 : 2003-07
24 Prifdurchfiihrung
Datum/Zeitraum 9. Dezember 2005
Prifer Konrad Huber
3 Einzelergebnisse
Bezeichnung
0, Lufttemperatur Warmseite °C 21,8
O Lufttemperatur Kaltseite °C 2,2
O Umgebungstemperatur - warm °C 22,0
Ore Umgebungstemperatur - kalt °C 2,2
Vi Luftgeschwindigkeit innen (Luftstrom nach unten) m/s ca. 0,1
Ve Luftgeschwindigkeit auRen (Luftstrom nach unten) m/s 1,7
()} Eingangsleistung in Hot Box w 40,9
Gsp Warmestromdichte Uber den Probekorper W/m? 22,5
R,  Warmelbergangswiderstand gesamt m? - K/W 0,189
U Messwert U; Wi(m? - K) 1,1
AU;  Messunsicherheit W/(m? - K) 0,05
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Diagramme mit Ergebnissen der Kalibriermessung
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